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SIGLO XVI-SIGLO XX:
-40 MIL TONELADAS DE PLATA
-231 TONELADAS DE ORO





MINA ROSARIO, 1902

BONANZA DEL SIGLO XIX:
501,508 Kg DE Ag (1853-1862)



➢ ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD QUÍMICA Y 

MINERALÓGICA DE LAS ZONAS DE MENA DE LA 
VETA ROSARIO EXPLOTADAS EN LA SEGUNDA 
MITAD DEL SIGLO XIX, ASÍ COMO DE IMPORTANTES 

SECTORES EN LOS NIVELES EN LA ÉPOCA 
MODERNA DE EXPLOTACIÓN. 

OBJETIVO FUNDAMENTAL:

➢ CON LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 

TRADICIONALES DE MICROSCOPÍA Y TÉCNICAS 
ANALÍTICAS AVANZADAS (MICROSONDA 
ELECTRÓNICA) FUE POSIBLE PROPONER UN 

ESQUEMA CORRELATIVO ESPACIO-TEMPORAL, 
CON INTERESANTES SIGNIFICADOS EN LA 

EXPLORACIÓN EN EL SECTOR DE ESTUDIO Y EN 
EL DISTRITO MINERO DE PACHUCA-REAL DEL 
MONTE.



-Columna Geológica de las rocas que afloran en el Distrito Minero de Pachuca Real 

del Monte. Tomado y Modificado de Servicio Geológico Mexicano (2007).

Andesitas Fm Vizcaína



Sección Norte-Sur del Distrito Minero de Pachuca-Real del Monte 

Veta Rosario

Sección Norte-Sur del distrito minero de Pachuca-Real del Monte. Tomado y modificado de Geyne et al. (1963)



Método de Trabajo 

Primera Etapa 

Segunda Etapa 

Tercera  Etapa 

Cuarta  Etapa 

-Recopilación y análisis de información geológico-minera.

-Elaboración del mapa que ubica y delimita el distrito minero de 

                            Pachuca-Real del Monte.

-Selección e integración de los ejemplares colectados en la segunda mitad 

del siglo XIX (colectados durante y entre los años de 1855 y 1861), 

Trabajo de Campo 

-Muestreo selectivo, esencialmente vertical, que 

comprendió los Niveles de 

Mina Rosario.

Trabajo de Gabinete 

Elaboración de  análisis químicos cuantitativos y cualitativos de 

las muestras en la microsonda electrónica (Análisis EDS y WDS)

Descripción Macroscópica 

con Lupa binocular. 

Descripción de las muestras

en el microscopio Mineragráfico.





Ejemplar 3944 

“Metal de fundición 

muy rico en plata”, 

colectada en julio de 

1855. 

Mina del Rosario “Metal de fundición”, 

colectada en julio de 1855. 

Ejemplar 2670 

Ejemplar 1858 

Mina del Rosario “Metal rico”, 

colectada en diciembre de 1861. Ejemplar 4063 
Pachuca mina del Rosario 

colectada en 1861. 





















UNIFORMIDAD METALOGÉNICA

Proceso Avanzado de De-Sulfuración

ZONAS DE BONANZA

BARRENACIÓN A PROFUNDIDAD

Caracterización Geoquímica de 
Rocas Hipabisales
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