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Introducción

Localización

Ochoa et al. (2011)

Provincias Metalogenéticas de México.



Å Recopilación, integración e interpretación de información bibliográfica.

Å Geología local escala 1:10,000

Å Mapeo a detalle de estructuras mineralizadas escala 1:1000

Å Recolecta de muestras de canal para análisis químico

Å Recolecta de muestras para estudios de petrografía y mineragrafía

Metodología



Geología 

Se describen 11 unidades
geológicas,siendo las mas
relevantes:

Andesita-Toba andesítica

(79ma)

Granodiorita-

Monzogranito(70-67ma)

Toba riolítica-Riolita (13.1

ma)

Riolita(11.18ma)

Ignimbrita(9.7 ma)

Fechamientos realizados por 

García-Martínez (2017)

El Gavilán 
Sierra La Ventana



Estructural
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A) Área El Gavilán, líneas rojas indican el rumbo de las vetas, se colocan con exageración dimensional para que puedan visualizarse, B) Veta de

cuarzo con hematita encajonada en falla lateral, C) Detalle de veta de cuarzo cristalino con textura coloforme y crustiforme, presenta carbonatos de

cobre, D) Fragmento de veta de cuarzo crustiforme con núcleo de calcita en habito laminar, E) Fragmento de veta de cuarzo cristalino con líneas de

sulfosales de plata y posible molibdenita, F) Arriba: Barita, Abajo: Fragmento de veta del prospecto El Volteadero, presenta textura crustiforme y

halos de zonación primaria, G) Fragmento de veta, exhibe la misma textura y composición que la veta El Volteadero, H) Pequeña cata con una veta

de cuarzo cristalino emplazada en falla normal con orientación casi E-W, presenta posible acantita y vacuolas de disolución de hematita, limonita y

jarosita, además de moderados carbonatos de calcio, I) Obra minera abandonada La Soledad.

Área El Gavilán



Veta El Volteadero

Resultados: Área El Gavilán

EVM-25-Q03 EVE-25-Q12 EVE-25-Q13

Muestra Espesor (m) Ag g/t Au g/t Cu % Pb % Zn % Ba ppm Mo ppm Sb ppm

EVE-25-Q06 0.2 2 <0.006 0.0011 0.0031 0.0011 64 16 47

EVE-25-Q08 0.15 18 1.65 0.0055 0.0736 0.0156 44 <10 113

EVE-25-Q09 2 <1 <0.006 0.001 0.0019 0.0071 1087 <10 <10

EVE-25-Q10 0.2 27 1.05 0.0073 0.5858 0.0151 244 27 5718

EVE-25-Q12 0.4 5 3.25 0.7063 0.0065 0.013 1022 <10 15

EVE-25-Q13 0.4 2046 0.8 0.0342 0.2597 0.0488 277 69 586

EVE-25-Q14 1 11 <0.006 0.0019 0.0065 0.162 947 <10 58

EVE-25-Q15 1 6 <0.006 0.0011 0.0027 0.0352 930 <10 30

EVE-25-Q16 1 11 <0.006 0.0008 0.0066 0.0274 448 <10 76

EVE-25-Q17 1 6 <0.006 0.0013 0.0061 0.1867 1008 <10 241

EVE-25-Q18 1 21 <0.006 0.005 0.1453 0.038 476 <10 311

EVE-25-Q19 1 8 0.7 0.0046 0.097 0.0922 686 <10 218

EVM-25-Q01 0.5 3 0.06 0.0019 0.0334 0.063 924 <10 18

EVM-25-Q02 0.2 1 <0.006 0.002 0.0028 0.0099 531 16 <10

EVM-25-Q03 0.3 1490 5.1 0.789 1.7472 1.881 1483 5835 3589

EVM-25-Q04 Tr 19 0.04 0.0065 0.0858 0.0089 41 32 108

EVD-25-01 0.4 <1 <0.006 0.005 0.0028 0.0042 472 <10 <10



EV-M3

- Goethita

- Óxidos de 

manganeso
- Hematita

- Cobre

EV-M2

- Hematita

- Pirita

- Goethita
- Rutilo

RESULTADOS DE MINERAGRAFÍA 



Elemento Au g/t Ag g/t Cu % Pb % Zn %

Promedio 0.2 13 0.00318261 0.01803913 0.01632609

23 muestras de canal

Veta El Volteadero
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Brecha Carlos I

Brecha  El Camino

Brecha El Puerto

Brecha La Choya

Brecha 

El Garambullo

Sierra La Ventana
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Brecha Luis

Brecha Manuel



EV-P1 EV-P4

EV-P3 EV-P5

EV-P2

Brecha Manuel

EV-P1: Cuarzo, calcita,
arcilla y minerales
opacos.

Brecha Carlos I

EV-P2: Fragmentos de
roca con qz sec.
sacaroide, coloforme,

plumosa, Cuarzo,
calcita, óxidos

(magnetita y hematita).

Brecha Amatista

EV-P3: Cuarzo
(secundario y esencial),

fragmentos de roca,
óxidos y arcilla.

Brecha El Puerto
EV-P4: Cuarzo,

feldespato, plagioclasa,
Frx, calcita y sericita.

Brecha La Choya
EV-P5: Cuarzo,

feldespato, plagioclasa,
calcita, Frx, sericita,
minerales opacos.



Cavidades poliédricas -

moldes de cuarzo
masivo cubierto de

cuarzo sacaroide .

Moldes de calcita

reemplazada por
cuarzo sobre cuarzo

crustiforme .

ñLattice -Bladedò

Cuarzo reemplazando
calcita parcialmente .

Calcita masiva -laminar .

Brecha Carlos I

De 25 muestras ; promedio de 0.13 g/t Au y 17 g/t Ag.



Brecha Luis, consiste en una brecha freática

multiepisódica con clastos subredondeados de riolita

porfídica silicificada y granodiorita, cementados por

cuarzo crustiforme, coloforme y calcita masiva y laminas,

se identifican efímeras texturas de ebullición . 300 m de

longitud .

Cuarzo crustiforme -coloforme

Calcita masiva

Filón de cuarzo -calcita con

boxwork de pirita relleno de

calcita de color gris oscuro

Vetilla de cuarzo crustiforme -

hematita sobre calcita masiva -

laminar

Brecha Luis

De 12 muestras ; promedio de 0.2 g/t Au y 33 g/t Ag.


